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Требуется повысить ударную вязкость (У) листового материала из деформируемого алюминиевого сплава при изменении содержания в нем цинка (Х1), толщины листа (Х2), температуры (Х3) и времени старения (Х4). В качестве основного уровня и интервалов варьирования выбрали соответственно: для цинка (%) - 6 и1; толщины листа (мм) - 9 и 1; температуры старения (0С) - 460 и 10; времени старения (час) - 14 и 4.
8 опытов плана были выполнены и продублированы, и дали следующие результаты (ан, кгм/см2):

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	10,75
	8,25
	7,75
	6,25
	14,50
	18,50
	14,00
	8,50

	6,85
	5,25
	5,85
	4,35
	7,60
	8,40
	7,10
	5,40

	14,30
	9,45
	6,25
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