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Проверяемое задание 1. Выбор материала инструмента для заданных условий работы
Выбор материала инструмента
	№ 
варианта, марка материала детали
	Тип поверхности
	Способ обработки
	Марка
инструментального
материала
(основной)
	Допустимые
аналоги основного
материала

	 10 вариант

Сталь 60С2ХА

	Гладкая с выточками и вступами
	1. установка прутка до упора;
2. подрезка торца и зацентровка торца под сверление отверстия;
3. сверление отверстия и предварительное обтачивание наружной поверхности;
4. растачивание или зенкерование отверстия и окончательное обтачивание наружной поверхности со снятием фасок на свободном торце;
5. предварительное развертывание;
6. окончательное развертывание;
7. отрезание детали.

	ST30A
	U10,U20, U40



По условию дана сталь конструкционная рессорно-пружинная 60С2ХА — металлический сплав, основу которого составляет железо (Fe). Твердость по ГОСТ 14959-79 составляет 321·10-1 МПа. В соответствии с этим выбираем материал для режущего инструмента с твёрдого сплава для нержавеющих сталей ST30A. Аналогами для её использования являются U10,U20, U40.
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